
Produktübersicht

Haftungsausschluss:
Die Übersichtstabelle wurde aus praktischen Erfahrungen und Laborstudien 
erstellt. Die Übersicht bietet eine allgemeine Richtlinie, muss aber immer pro 

Substrat und Situation beurteilt werden.

One step pretreatment

“Improved adhesion, 

corrosion protection and 

cost effective processing.”
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  Additive

  Detergent CN LF + + + +

  Detergent 56 +

  Detergent CN + + + +

  Detergent 503 + + + +

  Additive 20 HF (Aktivator) + +

 Substrat und Korrosionsklasse

  Strang Press Profilen + + C5(H) + + + +/- + + C5(G) C5(G) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) + C5(H) C5(H)

  Aluminiumplatte + + C5(H) + + + +/- + + C5(G) C5(G) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) + C5(H) C5(H)

  Aluminiumguss + C4(H) + + + + C3(H) C3(H) C4(H) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D)

  HDG (feuerverzinkt) + + + C5(D) + + + +/- + C5(D) C5(G) C5(D-H) C5(D-H) + C5(D) C5(D)

  Sendzimir + + + C4(H) + + + + + + C4(G) C4(D) C4(H) C5(D) C5(G) C5(D-H) C5(D-H) C5(D) C5(D)

  Zincor + + + C4(H) + + + + + + C4(G) C4(D) C4(H) C5(D) C4(D) C4(D) C4(D) C4(D) C4(D) C4(D) C5(D) C5(D)

  Edelstahl 304 + + + C5(H) + + + + C5(G) C5(G) C5(D) C5(H) C5(G) C5(G) C5(D-H) C5(D-H) C5(D-H) C5(D-H) C5(H) C5(H)

  Edelstahl 316 + + + C5(H) + + + + + + + C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H) C5(H)

  Stahl + + + C5(D) + + + + C4(G-D) C4(G-D) C5(D) C5(D) C5(D) C5(D)

 Anwendung

  Sprühen + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  Tauchen + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  Manuell + + + +

  Hochdruck + + + + + + + + + + + +

 Produkteigenschaften

  Stark alkalisch +

  Leicht alkalisch + +

  Neutral + + +

  Säure + + + + + + + + + + + + + + +

  Chromfrei + +

  Chrom (III) + + + + + + + + +

 Qualitätslabel (erfüllt oder zertifiziert)

  Qualicoat + + A-021 A-096 A-126 + + + + +

  Qualimarine + + + + + + + + + +

  GSB + + 250 a + + + + + + +

  Qualisteelcoat + + + + + + + + +
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Ein schritt vorbehandlungchemische Vorbehandlung




